KAUTSCHUK-GROUP Isodur 15
Technical Data Sheet

Isodur 15

1,5-Naphthalindiisocyanat (NDI]
Molekularformel: C{,HgN,0,

CAS-Nummer: 3173-72-6

Materialdefinition

Aussehen: WeiB bis hellgelb flockiger kristalliner Feststoff
Schmelzpunkt: 126-130 °C
Dichte: 1,42 - 1,45 g/cm?

Reinheit: Min. 99%

Anwendung

Isodur 15 wird zur Herstellung von Hochleistungs-PU Elastomeren verwendet.

Massive PU Elastomere werden durch chemische Reaktionen zwischen den Ester
Polyolen, Isodur 15 und Glykolen hergestellt. Diese decken einen Hartebereich von ca.
65 Shore A bis 60 Shore D ab. Einsatz: Rader und Rollen fiir hdchste dynamische
Belastungen sowie technische Teile und Halbzeuge.

Zellige PU Elastomere werden aus Ester Polyolen, Isodur 15 und Wasser hergestellt.
Diese deckten einen Dichtebereich von ca. 300 bis 850 kg/m3 ab und vereinen hohe
Volumenkompressibilitdt mit minimaler Querdehnung. Zelliges Isodur 15 PU-Elastomer
wird fiir die Herstellung hochwertiger und leistungsstarker Dampfungselemente wie
Puffer, Federn und NVH (Noise, Vibration, Harshness]-Komponenten eingesetzt.

Isodur 15 basierende PU Elastomere zeichnen sich aus durch

« Uberragende mechanische Eigenschaften: Hohe Zugfestigkeit und ein
ausgezeichneter WeiterreiBwiderstand, geringer Druckverformungsrest und
geringen Abrieb.

e Hohe dynamische Belastbarkeit: Geringer Energieverlust und geringe
Warmeentwicklung, hohe Riickprallelastizitat.

o Einmalig mikrozellig: Vereint hohe Volumenkompressibilitdt mit minimaler



Querdehnung.

o Warmeformbestdndig: Dauertemperaturbestandigkeit bis zu 80 °C, fir kurze
Zeit bis zu 120 °C.

¢ Medienbestandig: Gute Bestdndigkeit gegeniiber UV-Strahlung, Ozon, Fette
und Ole.

GieBelastomere

NDI-basierte Polyurethan-GieBelastomere kdnnen eine massive oder zellige Struktur
haben. In einem mehrstufigen Prozess werden diese Ultra-Hochleistungs-Elastomere
durch chemische Reaktionen zwischen Polyolen, NDI [1,5-Naphtylendiisocyanat] und
Glykolen oder Wasser hergestellt. Im ersten Schritt werden Prepolymere aus Polyolen
und NDI hergestellt. Im zweiten Schritt werden diese Prepolymere durch innige
Vermischung mit Glykolen [massive Elastomere] oder Wasser (zellige Elastomere] zur
Reaktion gebracht und die Reaktionsmischungen in Formen gegossen.

Massive Elastomere werden bei Temperaturen von iiber 100 °C gegossen, bei zelligen
Elastomeren liegen die Temperaturen um die 90 °C. Die Reaktionsmischungen hérten in
offenen/geschlossenen Formen zu massiven/zelligen Elastomeren aus. Nach der
Entformung werden die Elastomere einem speziellen Reifeverfahren unterzogen,
welches zum Erzielen iiberragender mechanischer und dynamischer
Materialeigenschaften unabdingbar ist.

Handhabung, Lagerung und Verpackung

Isodur 15 ist mindestens ein Jahr stabil, wenn es in versiegelter Originalverpackung bei
Temperaturen unter 30°C gelagert wird. Die StandardverpackungsgroBe betrégt
40kg/Fasser mit Aluminiumfolienauskleidung.

Regulatorische Informationen

EU-REACH registriert: Ja

Availability

Americas [United States, Canada, South America)
APAC [Asia-Pacific]

ANZ [Australia, New Zealand]

EU (European Union]

PRC [People’s Republic of China]

UK (United Kingdom]

Haftungsausschluss / Bedingungen



Revision: 2023-12-07 / 98ee

Wir bemiihen uns, in unserer gesamten Dokumentation genau zu sein.
Allerdings werden alle Informationen oder Ratschldge in gutem
Glauben von uns bereitgestellt, ohne Gewahr oder unbegrenzten E
Anspruch auf Eignung fiir eine bestimmte Anwendung. Wir verkaufen

nur an qualifizierte Industriekunden. Die Verantwortung liegt beim Anwender des
Produkts darin, sorgfaltig zu recherchieren und das Produkt sowie seine
Anwendungsabléufe fortlaufend im Kontext der jeweiligen Verwendung zu testen. Die
Nutzung unserer Produkte und Daten erfordert Sorgfalt und Umsicht und liegt in der
alleinigen Verantwortung des Anwenders. Kautschuk Group iibernimmt keine Haftung
fiir entstandene Schéden. Unsere Allgemeinen Geschéaftsbedingungen gelten.

Ee

Angegebene Lager- und Haltbarkeitszeiten sind Mindestgarantiewerte fiir einen
Zeitraum, der am Tag des Versands beginnt. Nach Ablauf dieses Zeitraums erfordert das
Produkt zusatzliche Qualitatskontrollen, kann jedoch durchaus noch innerhalb der
Spezifikation liegen. Fiir weitere Informationen verweisen wir auf unsere Richtlinie zur
Haltbarkeit.

Fir Aktualisierungen zu Produktinformationen priifen Sie bitte regelmaBig diese
Webseite:
https://kautschuk.com/products/elastomer/isodur-15
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https://kautschuk.com/info/shelflife
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